Matériel de mesure de l'affaissement du béton frais.

Normes : EN 12350-2

Désignation : La mesure de |'affaissement sur béton frais
permet de caractériser sa consistance.

Adaptée pour des bétons dont les diametres de granulat ne
dépassent pas 40 mm

Equipement en acier inoxydable

Composé :

- D’une plaque de 500*500 mm, avec poignée de manutention robuste,
dispositif de fixation rapide.

- Cone de 300 * 200 * 100 mm

- Entonnoir de remplissage,

- Barre de piquage 16 * 600 mm,

- Ecope,

- Systeme de mesure comprenant un mat avec Réglet pour la prise de mesure,
et d’'une potence réglable pour la mesure de I'affaissement.
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